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G — STAVEBNI A DEKORACNI KAMENY

PIETA ZE SBIREK METROPOLITNIHO MUZEA V NEW YORKU (USA)
Pieta from the collection of the Metropolitan Museum in New York (USA)

JAN SRAMEK
Pri trati 1232, 141 00 Praha 4
Key words: Gothic Pieta, limestone

Abstract: A consultation about the origin of Gothic Pieta statue,
which has been in possession of the Metropolitan Museum in
New York since 2001 was done with the present author. XRD re-
search in the course of restoration showed, that the Pieta is not
made of Prague “opuka”/marly silicite, but a pure microcrys-
talline limestone. Thus, in spite of “horizontal style” its origin
cannot be connected with a Prague Gothic Peter Parléf workshop
at the St. Vitus Cathedral.

Uvod

V prosinci roku 2002 jsem byl pozdddn restaurdtorkou
Metropolitntho muzea v New Yorku, Melanii Burssat,
o pomoc s identifikaci a se stanovenim provenience sochy
piety, kterd byla udajné ziskdna v roce 2001 ze soukro-
mych sbirek v Némecku a kterd by snad stylové mohla
ndlezet do Ceské provenience. Na ni ukazovala ptvodn{
,,horizontdlné* pojatd kompozice téla Krista (KuraL 1970).
Soska vysokd pouze asi 20 cm je mimoifddné umélecké
kvality a vytvarného zpracovdni. Podle dal§iho sdéleni jde
o origindl pochézejici z Bohlerovy kolekce v Mnichové, ve
které se nachdzela pieta od konce 19. stol. Legenda pry do-
konce uvddi, Ze pieta snad ndleZela do domdciho oltite Al-
brechta Diirera, toto tvrzeni neni ale podepieno Zadnym
historickym dokladem.

Metodika studia

Autorovi byl poskytnut ateliérovy snimek piety a postup

pfi vyzkumu kamene byl dohodnut ndsledovné:

e vzhledem k mimofddné vytvarné hodnoté sochy i
obtiZnosti jejiho pfimého posouzeni na ddlku a s ohle-
dem na omezujici predpisy, které vylucuji odebran{ vét-
S$tho vzorku ¢i jeho poskytnuti jiné strané, bude provede-
ni analyz a laboratorniho studia vyhradné v rukou
americké strany;

e jako zdsadni bylo doporuceno studium rentgenografic-
kého, chemického a izotopického sloZeni a vysokotlaka
rtufovd porézimetrie;

 vysledky zkouSek budou zasldny a konzultovany s auto-
rem.

Prvnim krokem bylo provedeni rentgenové analyzy, kte-
rd méla potvrdit ¢i vyvrétit prazskou provenienci sochy.
Rentgenovd analyza vSak ukdzala, Ze socha je zhotovena
z Cistého vdpence, nikoliv z opuky. Barva vdpence je okro-
vé Zlutd, misty se slabé rezavym odstinem, velmi podobna
barvé zlaté opuky.

Detailni prohlidka snimku ddle ukdzala, Ze na spodku
plasté v predni ¢asti plastiky doslo k slabému poskozeni
plastiky a vydroleni mikrokrystalickych zrn kalcitu.
NaZloutly vdpenec/mramor je jinak celistvy, ale podle
snimku nebylo moZno dostatecné kriticky posoudit jeho
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strukturu, hutnost ¢i stari.

Provenience

ProtoZe vyskyt obdobné barevného mikrosparitického va-
pence v Barrandienu chybi, domnivdm se, Ze vdpenec je
pravdépodobné rakouské nebo bavorské provenience. Na
ni ukazuji — podle pracovnice Ustavu d&jin uméni AV CR,
PhDr. Heleny Ddilové — i nékteré detaily vytvarného ztvar-
néni sochy, jako je napf. stuha na ¢ele, ptes hlavu piehoze-
nd rouska, pod bradou uvdzany Sdtek nebo bohaté raseni
plasté na kolenou, které nenalezneme u dél z parlérovské
huté. Model ukazuje spiSe na kopii pochdzejici z Bavorska
nebo Rakouska. Zda jde o némeckou ¢i rakouskou proveni-
enci, bude snad zndmo v budoucnosti.

V tvahu pfichdzi Zlutavy ,,untersbersky “ vapenec kiido-
vého stdii z oblasti Salcburku, ktery byl Siroce uzivdn
k nejriznéj$im sochaiskym i architektonickym ucelim.
MiZe jiti o tzv. ,,kelheimsky* nazloutly vdpence ze sever-
niho Bavorska. Tento mikrospariticky vdpenec jurského
stafi obsahuje malou piimés jilovych minerdld, pouZitel-
nych pro srovndvaci analyzu. SlouZil jako socharsky i lito-
graficky kdmen i k vyrob& ozdobnych predmétd a nalézd-
me ho hojné i jako dlazebni kimen v mnoha kostelech a
kldsterech.
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Fotografie je v priloze XVI



Priloha XVI
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|. Vné&jsi sténa kaple sv. Kfize s kvadry ¢. 1, 2, 3, 4 a kvadrem A.

2. Detail soklu vychodni ¢asti pilife s kvadry ¢. 5 a 6.

3. Vychodni okraj stény kaple sv. Ondfeje a z. ¢ast pilife s kvadry €. 7 a 8.
4, Detail vnéjsi stény kaple sv. Kiize s kvadry 1, 2 (mezi nimi kvadr A) a 3.
Foto J. Valecka.

K ¢lanku J. Valecky na str. 157
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Socha piety z Metropolitniho muzea v New Yorku je vysoka
as1t 20 cm.
K &ldnku J. Srdamka na str. 146
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Mapa zranitelnosti kvartérni zvodné.

Vrty, ze kterych byly poéitany indexy zranitelnosti, jsou
oznaceny v mapé svym identifikaénim ¢islem, blizSi informace
o vrtech jsou uvedeny v praci ZEMANOVE (2004).

K ¢lanku L. Zemanové na str. 169
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